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. Przedraiotem wynalazku jest masa formierska,
majaca zastosowanie w przemysle cdlewniczym do
sporzadzania form i rdzeni, przeznaczenych do za-
lewania staliwem, zeliwem, stopami miedzi 1/lub
stopami aluminium. Przedmictowa masa nadaje sig
zwlaszeza do wykonywania rdzex i metoda goracych
razennic. '

Znane masy formierskie wamr.;erag:at ngniotrwalg
osnowe, ilaste lepiszeza, nieorganiczne lub orga-
niczne spoiwa oraz dodatki uszlachetniajgce. Sto-
suje sie rownicz spoiwa reakiywne, wowczas o
masyv wprowadza sie dodatki przyspieszajgce rear-
cije polimeryvzacii. Do organicznych spoiw reakiyw-
nych zalicza sic zywice syntetyczne
w wyniliu reakeji kondensacii fenclu lub mocz-
" nika z formaldenydem. Wilasciwosécel technnlogiczne
tveh spoiw poprawia sie przez modyfikowanle ich
alkoholem lub aldehydem furfurylowym i/lub od-
powiednimi r *miefmzalmkami* ' '

Masy formierskie, mwwmmm wymmmmﬂe AL
wice jaKo pmwa WYRGRIIN eeres wac, W ”*~:z*ﬂf.é--
powame wWozyvwicach W@}mgﬁ fcmm ifmwﬁu';m za-
iruwanie atmosierw smgmwwwamz Tormowania
‘ak i zalewania a:**em%”n'l metalem. Przy @*I'ﬂawwamu

VWIC mnmmwwwh odlewy staiiwne i

;miunkl seliwa Wvlw i3 SKI0 .
tzZw. naklue nmwwm hﬂmwvch, Na ,..a} Lie
Gdparowania Tez uen cmﬁmkm

reakeii kondens

“

strzymywane

55 XA SLLS SZR nia
mﬁmwe' '
il d i’:}- tworzenia
ardwno
iak 1 za :hﬂdmc: reh

] , “ . F,ril , N
i X ey 4"‘ "':hm T TR o P e "
24 .j . '1'7%;_ . b i:-r_{ b E-:E o e [ AN N WA N E:i

ﬁ;u.f ...,mmmam me wm*—;em oscl ma-

Viasa formierska

2
sy w czasie, co wplywa ujemnie na wytrzymaiosc
mechaniczng wytworzonych rdzeni.

W wyniku przeprowadzonych bada’n siwierdazo-
w czasie utwardrzania rdzeni wyvstepuja dwa
5 SZCZVIV O WITIred mahz Cl, *m;mgd'm kiorymi istnieje
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Celem wynalazku jest opracowanie takie] masy,
wtGra nie wykazywalaby przedstawicnych wyzej
wad, 2 penadto odznaczalaby sie bardzo krétkim

10 czasem utwardzania w gorace; rdzenmcy .

- Istota w vnalazku polega na tym, ze masa for-
mierska zawiera jako spoiwo zywice moczniko-
vo-—formaldehydowe modyiikowane alkoksylowvmi

zwigzlkami Zelaza w ilosci do 70%% mezzamwych ;

15 Do przyspieszenia” reakceil UiW ardzania spolwa,
korzystnym jest stosowanie jako utwardzacm -
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oG miarze. Ahr;qf;gyhtmm -wigzki felara otrzymuje sie
w wyniku reakeii chlorku Zelazowego z alkoho-
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3
szonych temperaturach, glebokie minimum wytrzy-
malosci, jakie ma miejsce przy zastosowan.u do-
tychczasowych mas formierskich. Ponadto czas
utwardzania rdzeni jest znacznie Kkroétszy, w po-
rOwnaniu z czasem utwardzania rdzeni, sporzgdzo-
nych ze znanych mas. l

Przyklad I. Masa rdzeniowa zawilera cieza-
rowo:

piasek kwarcowy drobny — 97%
modyfikowane spoiwo mocznikowo-
formaldehydowe, zawierajgce 20%a

zelazianu tréjmetylowego — 3%

Przyktad II. Masa rdzeniowa zawiera cligza-
roOwo:

piasek kwarcowy drobny . — 97%
zywica mocznikowo-formaldehydowa — 2.5%
modyfikator, otrzymany w wyniku

“reakceji chlorku zelazowego z
alkoholem metylowym 1 butylowym,
wzietych w stosunku réwnowagowym — 0,5%0

Spoiwo wykazuje zawartos¢ suche] substancji

w ilosci 71% ciezarowych i lepko$é dynamiczng
Ney=2150 cP. Czas mieszania skladnikéw w mie-
szarce lopatkowej wynosi 5 minut. Po wymilesza-
niu dodaje sie na 1 kg masy 3,5 cm3 30% roztwo-
ru azotanu glinu i 3,5 ecm? wody amoniakalnej
o gestosci dey=0,975 g/cm3, po czym miesza z masg
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przez 3 minuty. Lejnosé masy, mierzona w rdzen-
nicy spiralnej, wynosi 45—47 jednostek. Dla po-
rownania podaje sie, ze lejnoS¢ masy ze znanym
spoiwem typu ,Karbafuryl G-25” wynosi 42—45,5
jednostek. .

Wykonane z masy ksztaltki plaskie utwardzajg
sie w temperaturze 240°C juz po 3 sekundach. Wy-
trzymatosé na zginanie po 5 sekundach jest wyz-
sza od 50 kG/cm? Ksztaltki po utwardzeniu po-
siadaja jedno maksimum wytrzymatosci, wystepu-
jagce po czasie 10 sekund. Masa wykazuje bardzo
dtuga zywotnosé; po czasie 5 godzin odstania masy
w powietrzu o wilgotnosci 75%, wykonane z masy
ksztaltki nie wykazujg zmniejszenia wilasnosci wy-
trzymatosciowych.

Zastrzezenia patentowe

1. Masa formierska do wykonania form i rdzeni,
skladajgca sie z ogniotrwalej osnowy, organiczne-
so spoiwa, utwardzacza i dodatkéw uszlachetnia-
jacych, zmamienna tym, ze zawiera jako spolwo
zywice mocznikowo-formaldehydowe, modyfiko-
wane alkoksylowymi zwigzkami zelaza w iloSci do
70%/6 ciezarowych. '

2. Masa wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze
rawiera dodatkowo utwardzacz, ktérym jest Swiezo
sporzadzony zel wodorotlenku glinu.

 Bitk 1322/80 . 118 egz. A4 .
' - Cena 45 #l L



