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Polskie Normy 

Normalny cement portlandzki 
Próby wytrzymałościowe 

Próby wytrzymałościowe cementu portlandzkiego ustalają: 

Wytrzymałość zaprawy cemenfowei 1 : 3. 

Normalna forma żeliwna sześcienna winna dać próbkę o przekroju F = 50 cm2 , o ścian­
kach wewnętrznych 71 X71 X 71 mm. Wewnętrzne ścianki sześciu form żeliwnych sześciennych 
wysmarować czystą wazeliną. Odważyć 450 g cementu, w ciągu minuty zmieszać z 1350 g 
piasku normalnego w misce metalowej, dodać 7 do 9°/o wody na wagę (zatem 126 do 162 g) 
i znów w ciągu minuty mieszać ręcznie łyżką metalową w tej samej misce . 

Mieszaninę jednostajnie rozsypać po całej tarczy młynka Steinbruck-Schmelcer'a i puścić 
· go w ruch na 2 1 

/ 2 minuty, co odpowiadać winno 20 obrotom tarczy. Następnie, biorąc szuflą z tar­
czy po 900 g, wypełnić dwie formy sześcienne, ustawione wraz z komorami górnemi na swych pod­
stawach, umieścić jedną z nich na ubijaczce i ubijać ciężarem 3 kg, swobodnie, co sekundę 
spadającym z wysokości 50 cm. Pomiędzy 90.tem a 11 O.tern uderzeniem, z bocznego otworku 

formy winna pociec woda kroplami. Wcześniejsze 
ukazanie się wody oznacza zbyt wielką jej zawartość 
w zaprawie, późniejsze - zbyt małą. W ten sposób, 
po kilku próbach można ustalić właściwą odsetkową 
ilość wody w zaprawie. Tą właściwą zaprawą należy 
wypełnić osiemnaście form sześciennych i dwanaście 
ósemkowych (patrz rys.) ustawionych wraz z komo-
rami głównemi na swych podstawkach. Formy sześ­
cienne należy niezwłocznie ubijać na ubijaczkach. 
Każda forma sześcienna wymaga w ciągu 2 1 /2 mi­
nut 150-ciu uderzeń ciężaru 3 kg, swobodnie spa­
dającego z wysokości 50 cm na ubijak, który oddaje 
pracę zaprawie. 

Tak samo należy również niezwłocznie ubijać 
zaprawę w formach ósemkowych, lecz na ubijaczce 
lżejszej, w ciągu 2 minut, przy 120-tu uderzeniach 
ciężaru 2 kg, spadającego swobodnie z wysokości 
25 cm na ubijak. Po ubiciu zdjąć komory górne, 
strychulcem wyrównać powierzchnie górne form obu 
rodzajów i wraz z podstawkami wstawić wszystkie 
formy do skrzyni płaskiej, wyłożonej na ściankach 

i pokrywie wojłokiem, zwilżonym wodą. Płytki z formami winny stać na drewnianych podstaw­
kach tuż ponad cienką warstwą wody, pokrywającą dno skrzyni, a zmienianą co 3 dni. Po upły- • 
wie doby wyjąć formy wraz z podstawkami, pootwierać, wyjąć z nich próbki i włożyć do kąpieli 
wodnej, zmienianej co trzy dni. Po dwóch dniach wyjąć sześć sześcianów, po dniach sześciu sześć 
ósemkowych i tyleż sześciennych, po dniach 27 resztę. Próbki wyjęte obetrzeć ściereczką 
i na mokro, pod obciążeniem statycznem - porozrywać ósemkowe, sześcienne - zgniatać. 
Siła rozrywająca, dzielona przez 5, da wytrzymałość . zaprawy 1 : 3 na rozciąganie w kg /cm 2 

(jeden znak dziesiętny), siła zaś zgniatająca, dzielona przez 50, da wytrzymałość zaprawy 
na ściskanie w kg/cm2

• Średnia z sześciu prób da wytrzymałość siedmiodniową lub dwu­
dziestoośmiodniową zaprawy cementowej na rozciąganie lub ściskanie. Odchylenia od śred­
nich należy ujawniać w orzeczeniach. Odchylenia te nie powinny przekraczać 1 0°/o, w prze­
ciwnym razie próbę należy powtórzyć na żądanie dostawcy. 

Średnie podaje się w kg /cm2, z zachowaniem jednego znaku dziesiętnego. 

Uwagi ogólne. Temperatura pracowni i wody używanej do prób ma wynosić 
14 + 18°. Wilgotność względna pracowni nie może przekraczać 70°/o. Próbę, nastręcza­
jącą choćby najmniejsze wątpliwości, należy bezwzględnie powtórzyć. 

2-ie wydanie zmienione . 
Październik, 1931. 

N i n ie is ze wyd a n ie unieważni a n or m ę B - 204 z grud n i a 1925 r. 
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