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Viasa formierska

Przedmiotem wynalazku jest masa formierska, znajdujaca zastosowanie w przemysle odlewniczym do
wykonywania form na odlewy metalowe.

Najczesciej w odlewnictwie do wykonywania form, zwtaszcza odlewow ciezkich, stosowane sg masy
formierskie, zawierajace w swym sktadzie ziarnistg osnoweg ogniotrwatg, na przyktad piasek kwarcowy, lepiszcze
w postaci bentonitu lub gliny, oraz organiczne dodatki uszlachetniajgce takie jak py+ wegla kamiennego,
granulowany pak lub inne sktadniki organiczne, wprowadzane celem zmniejszenia sktonnosci mas do tworzenia
wad powierzchniowych to jest przypalenia, chropowatos¢ itp.Dodatki powyzsze dobrze spetniajg swe zadanie,
jednakze stosowanie ich do sporzadzania mas jest ucigzliwe, ze wzgledu na znaczne pogorszenie warunkow pracy
w odlewni przy sporzadzaniu iodswiezaniu mas. Dodatkowg wadg mas, zawierajacych w swym sktadzie py+
weglowy, jest to, Zze magazyny pytu wegglowego narazone sg na niebezpieczeristwo samozaptonu wegla lub tez
jego wybuch w mieszaninie z powietrzem. |

Celem wynalazku jest opracowanie takiej masy formierskiej, ktéra pozwalataby na otrzymanie odlewow
bez wad powierzchniowych, a,sporzadzenie jej bytoby tatwe i bezpieczne.

Istota wynalazku polega na tym, Ze masa formierska zawiera jako organiczny dodatek uszlachetniajacy, pyt
tytoniowy w iloéci do 30% cigzarowych. Korzystnym jest stosowacC produkt odpadowyz urzadzen odpylajgcych
zaktaddw przetwérczych tytoniu. Pyt tytoniowy zawiera 65—70% ciezarowych zwigzkéw organicznych, resztg
zaé stanowiag substancje nieorganiczne. Pyt tytoniowy nie wykazuje sktonnosdci do samozaptonu przy jego
magazynowaniu. |

- Zaletg masy formierskiej, wedtug wynalazku jest podwyzszenie jakosci odlewOw, znaczna poprawa
warunkéw pracy w odlewniach oraz niZzszy koszt wytwarzania mas w porownaniu z dotychczas znanymi masami.
Ponadto wykorzystane zostaja bezuzyteczne odpady produkcyjne. ktore dotad stanowity dla zakfadow
przetwdrczych tytoniu ktopotliwy balast.

Przvy k fad. Masa formierska, zawierajagca nastgpujgce sktadniki, podane w procentach cigzarowych:

piasek kwarcowy — 86,7%
bentonit — 8,0%
pyt tytoniowy — 5,0%
dekstryne — 0,3%
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PO dodaniu 5 czedci ciezarowvch wodyna 100 czesci cigzarowych masy, wykazuje dobra formowa!r;méé,
sktonnodé¢ do obsychania w stanie spulchnionym oraz dobrg wybijalnosé. Ksztattki standardowe o wymiarach:
¢ = 50 mm, h = 50 mm, wykonane z tej masy, posiadaja nastepujace parametry technologiczne: wytrzymatogé
na sciskanie przy wilgotnosci wynoszacej 5% ciezarowych, R‘g = 0,656—0,7 kG/cm?, przepuszczalnosé na
wilgotno P*Y = 55 jednostek. '

Ksztattki po wysuszeniu w temperaturze 150°C przez okres 3 godzin wykazujg: wytrzymatosé na éciskanie
w stanie wysuszonym R‘:’: = 3 kG/cm2 , Przepuszczalnosé po wysuszeniu P° = 180—190 jednostek.

Zastrzezenia patentowe

1. Masa formierska do wykonywania form na odlewy metalowe. sktadajgca sie z ziarnistej osnowy

ogniotrwatej, lepiszcza oraz organicznych dodatkéw uszlachetniajgcych,znamienna tym, Ze zawiera pyt
tytoniowy w ilosci do 30% cigezarowyc |

2. Masa, wedtug zastrz. 1, znamienna t y m, Ze pyt tytoniowy stanowi produkt odpadowy
z urzadzen odpylajgcych zaktaddéw przetworczych tytoniu. |
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