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AT T HA N e

\lasa formierska

Przedmiotem wynalazku jest masa formierska, znajdujaca zastosowanie w przemysle odlewniczym do
wykonywania form na odlewy metalowe.

Znane dotychczas masy formierskie wykonuje sie z ziarnistego materiatu ogniotrwatego, do ktorego wpro-
wadza sie spoiwa lub lepiszcza oraz dodatki uszlachetniajace, wptywajace na poprawe ich wiasciwosci w procesie
formowania, jak i na poprawe jakosci otrzymanych odlewdw. Jako ziarnisty material ogniotrwaly stosowany jest
najczesciej piasek kwarcowy, piasek oliwinowy, cyrkonowy lub tez kruszywa uzyskane z chromomagnezytu,
palonki wysokoglinowej, magnezytowej itp. Materiaty te charakteryzujg sie stosunkowo duzg gestoscig oraz
duzym wspotczyrnikiem przewodnictwa cieplenego, co w konsekwenciji prowadzi do tego, ze formy odlewnicze,
wykonane na bazie tych materiatdow, odznaczajg sie duzym wspotczynnikiem akumulacji ciepta, co przyczynia
sie do krotkiego czasu krzepniecia odlewow.

W niektdrych zastosowaniach odlewniczych dazy sie do tego, by pewna czes$é odlewu, jak np. gorna czesc
-odlewu otwartego lub nadlewy, wykazywata dwu- lub wigcej -krotnych czas krzepnigcia metalu w porownaniu z
pozostata czescig odlewu.

Celem wynalazku jest uzyskanie masy formierskiej, z ktorej wykonane formy wykazywatyby maty
wspotczynnik akumulacii ciepta. .

Cel ten osiagga sie przez zastosowanie jako ziarnistego materiatu ogniotrwatego kruszywa, uzyskanego z
rozdrobnienia zdiagenezowanej skaty diatomitowej i/lub menilitowej. Skata ta charakteryzuje si¢ mata gestoscia
pozorna, wynoszacg okoto 1,1 g/cm®, a tym samym posiada maty wspdiczynnik przewodnictwa cieplnego. Przy
‘tak niskiej gestosci pozornej posiada jednak dostateczng wytrzymato§¢ mechaniczng do sporzadzania form
odlewniczych.

Ziarnisty material ogniotrwatly, bedacy przedmiotem wynalazku wigzany jest roznymi znanymi lepiszcza-
mi lub spoiwami organicznymi i/lub nieorganicznymi. Do mas formierskich na bazie tego materiatu ziarnistego
wprowadza sie rowniez znane dodatki uszlachetniajgce.

W zaleznosci od wymaganej przepuszczalno$ci form stosuje si¢ przedmiotowy materiat ziarnisty o rozne;
- granulacii. |
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Przyktad. Masaformierska zawiera w procentach 01¢zarowych

- Granulet zdiagenizowanej skaly diatomitowe;, O
frakcja 0,2—1,2 mm ' . — 85%
Bentonit ' I ' — 10%
- Pyt weglowy - ' — 5%

Do mieszaniny suchych skladnikéw dodaje si¢ wodg¢ w ilosci niezbednej do uzyskama konsystencp ro-
bocze;.

Zastrzezenie patentowe

Masa formierska do sporzadzania form odlewniczych, zwtaszcza na gome czesci form otwartych i nadlewy,

zawierajaca w swym sktadzie ziamisty materiat ogniotrwaly, spoiwa i/lub lepiszcza oraz dodatki uszlachetniaja-
Ce, znamienna tym, Zze jako ziamisty material ogniotrwaty stosuje sie kruszywo, uzyskane z rozdrob-

nienia zdiagenezowanej skaty diatomitowej i/lub menilitowe;.
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