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Zasypka egzotermiczno-izolacyjna
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Przedmiotem wynalazku jest zasypka egzoter-
miczno-izolacyjna stosowana w odlewnictwie me-
tali jako srodek do zmniejszania strat ciepla
z nadlewow.

W skilad znanych zasyvpek egzotermiczno-izola-
cyjnych wchodza gtdéwnie sypkie materiaty ognio-
irwale oraz sproszkowane metale palne. Ich wia-
snosci 1zolacyjne poprawila sie przez wprowadze-
nie do zasypek odpowiednich dodatkow zmniejsza-
jacych gestosé pozorng wypaitkow. Jednym z ta-
kich dodatkdéw jJest grafit wermikularny, Xktory
w temperaturach podwyzszonych ulega eksfolia-
cJi, zwiekszajac wielokrotnie swoja objetosé. Jego
dziaianie spulchniajgce jest jednak krotkotrwale,
powlem na powiletrzu ulega on latwo wypaleniu
1 dochodzi do silnej kontrakcji warstwy wypal-
kow, w wyniku czego tworzg sie w niej szczeliny
1 pekniecia zwiekszajgce straty clepta. Wedlug pol-
m—skiego opisu patentowego nr 83315 dodatkiem
zmniejszajacym gestosC pozorna wypatkow jest tle-
nek grafitu i zwmzek interkalacyjny grafitu z CrQs;,
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ktore wykazuja réowniez wymienione wyzej wady,

lecz w stopniu mniejszym niz graht wermlkularny_

Celem wynalazku Jest usumeme wad znanyc.h za-
sypek.
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Istote wynalazku stanowi zasypka egzotermicz-

no-izolacyjna, majaca w swym skiadzie srodek,
ktory powoduje trwale jej specznienie z jedno-
czesnym wytwarzaniem wysokooghniotrwaiego ma-
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terialu o bardzo dobrych wiasnosciach izolacyi-
nych. Srodkiem tym jest impregnowany alkoksy-

lowymi zwiazkami krzemu i innych pierwiastkéw

tworzgcych tlenki ogniotrwale, grafit wermikular-
ny. W wyniku spalania tego impregnatu tworza sie
tlenki metali o strukturze quasiwtdknistej. Obec-
nosc¢ tego sSrodka w zasypkach przyczynla sie€ po-
nadto do zmniejszenia skionnosci do pylenia za-
sypek przy workowaniu i podawaniu na lustro
ciekiego metalu.

Zawartos¢ impregnatu w zasypkach
moze do 90% ciezarowych.

dochodzié

Przyvktad 1.
wych:

Zasypka zawiera w % ciezaro-

roszek aluminiowy platkowy o powierzchni
krycia ponad 4000 cm’i/g
impregnat otrzymany z grafitu wermikularne-
go 1 krzemianu etylu w stosunku 1:1
intensyfikator spalania aluminium
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Przyktad IL Zasypka zawiera w % ciezaro-
wych:
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proszek aluminiowy gat. P.M.O. 20

- proszek aluminiowy platkowy
tlenek glinu L
impregnat grafitu wermikularnego 2z krzemia-
nem etylowym 20)
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intensyfikator spalania aluminium 1
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Zastrzezenie patentowe tory spalania i srodki utleniajgce, znamienna tym.
‘ ze zawiera do 90% ciezarowych grafitu wermiku-
Zasypka egzotermiczno-izolacyjna, zawierajaca larnego, 1mpregnowanego alkoksylowymi zwigzka-
W Swym SKiladzie sproszkowane metale palne, syp- mi pierwiastkow tworzacych tlenki ogniotrwale.

Kie materialy ogniotrwaie i izolacyjne, intensyfika-
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